
 

 

 
 

DOUĂ PIESE DE CULT DIN LEMN. DETERIORĂRI  
ŞI CAUZE ALE ACESTORA. TRATAMENTE DE CONSERVARE 

 
 
 

Combaterea consecinŞelor unor degradŁri ale operelor de artŁ implicŁ 
descoperirea cauzelor care le-au generat. Prinĸi ´n v©rtejul revoluŞiei tehnice, 
conservatorul ĸi restauratorul din zilele noastre sunt tentaŞi sŁ utilizeze nenumŁrate 
produse noi ĸi ´n special pe cele de naturŁ chimicŁ. Introducerea acestor produse ´n 
terapia conservŁrii ĸi restaurŁrii trebuie fŁcutŁ prudent, deoarece toate intervenŞiile fŁcute 
asupra unei opere de artŁ trebuie sŁ fie reversibile. Scopul cŁtre care converg eforturile 
conservŁrii ĸi restaurŁrii, pe l©ngŁ restabilirea integritŁŞii structurii materiale a operelor, 
trebuie sŁ fie ĸi restituirea valorii estetice a acestora. 

Lucrarea de faŞŁ se vrea o posibilitate de cunoaĸtere a cauzelor ĸi consecinŞelor 
diferitelor forme de degradare a douŁ piese de cult, respectiv douŁ sfeĸnice din lemn 
vopsit, precum ĸi a terapiei aplicate pentru restabilirea valorii artistice a acestora. 

Piesele la care ne referim au aparŞinut patrimoniului bisericii ortodoxe rom©ne din 
satul Benic, judeŞul Alba, fiind donate ´n anul 1998 Muzeului NaŞional al Unirii din Alba 
Iulia. Ca datare, piesele se plaseazŁ ´n a doua jumŁtate a sec. al XIX-lea ĸi aparŞin stilului 
post-br©ncovenesc, piese de aceeaĸi facturŁ fiind semnalate la bisericile din localitŁŞile 
Zlatna ĸi Teiuĸ, jud. Alba1. 

ĊnŁlŞimea totalŁ a pieselor ´n stare asamblatŁ este de 110 cm. Materialul suport 
este lemn prelucrat prin frezare ĸi sculptat. Fiecare dintre obiecte este alcŁtuit din trei 
pŁrŞi demontabile. 

Baza pieselor este prismaticŁ, pe fiecare colŞ este sculptatŁ c©te o acvilŁ bicefalŁ, 
´n pŁrŞile laterale capetele acvilelor sunt acoperite de c©te o coroanŁ. Partea de mijloc 
este constituitŁ din douŁ porŞiuni cilindrice, fiecare dintre acestea av©nd sculptate c©te 
douŁ capete de ´ngeri ´naripaŞi, ´ncadrate de motive vegetale. Partea superioarŁ, de formŁ 
tronconicŁ, este constituitŁ dintr-un motiv vegetal stilizat.  

La sosirea ´n laborator, cele douŁ piese se prezentau cu o suprafaŞŁ acoperitŁ de 
un strat gros de murdŁrie (praf, p©nze de pŁianjen etc.), ca urmare a condiŞiilor improprii 
de pŁstrare. Straturile de grund ĸi vopsea prezentau crŁpŁturi ĸi desprinderi de pe 
suportul de lemn, drept consecinŞŁ a expunerii pieselor la radiaŞiile solare ĸi ca urmare a 
contracŞiilor repetate ale lemnului, contracŞii provocate de fluctuaŞiile factorilor de 
mediu. DatoritŁ insuficientei uscŁri a lemnului p©nŁ ´n momentul prelucrŁrii, la uscarea 
acestuia ´n decursul timpului a fost favorizatŁ apariŞia unor crŁpŁturi pe direcŞie 
longitudinalŁ care au afectat ĸi straturile de grund ĸi vopsea (foto. 1, 2, 3). 

Se ĸtie cŁ lemnul ca material organic, este constituit dintr-o structurŁ ñde scheletò 
formatŁ din hidraŞi de carbon ce alcŁtuiesc grupa polizaharidelor, ´n speŞŁ celulozŁ, 
av©nd rolul de a conferi soliditate mecanicŁ organelor ´n care se gŁseĸte. Din celulozŁ, 

                              
1 Datele ne-au fost furnizate de la O.J.P.C.N. Alba. 



Viorica P©rv 

 

420 

sunt alcŁtuiŞi pereŞii celulelor vegetale, dar celuloza este amestecatŁ cu cantitŁŞi diferite 
de alte materii denumite incruste: ligninŁ, grŁsimi, substanŞe minerale. 

Pentru a cunoaĸte cauzele apariŞiei contracŞiilor la lemn trebuie sŁ facem referire 
la structura celulozei, structurŁ evidenŞiatŁ cu ajutorul spectrelor de raze X pentru prima 
datŁ ´n anul 1926 de cŁtre Sponsler ĸi Dore, apoi de K.H. Meyer ´n 19372. 

Deĸi are aspect amorf, faŞŁ de razele X celuloza se comportŁ ca o substanŞŁ 
cristalinŁ. ñDin cercetarea spectrelor de raze X rezultŁ cŁ macromoleculele de celulozŁ 
nu sunt aĸezate paralel pe toatŁ lungimea lor, ci numai ´n anumite regiuni numite 
cristalite. Ċn alte regiuni, macromoleculele au o aĸezare neregulatŁ, amorfŁ, lŁs©nd goluri 
´ntre ele. Cu c©t cristalitele reprezintŁ un procent mai mare din totalul fibrei, cu at©t 
rezistenŞa mecanicŁ a fibrei este mai bunŁ. Mai multe cristalite (numite microfibrile sau 
miceli) formeazŁ o fibrilŁ; aceasta este componenta vizibilŁ la microscop a fibreiò3. 

Calitatea esenŞialŁ a fibrelor de celulozŁ pentru funcŞiunea lor ´n plantŁ este 
rezistenŞa mecanicŁ mare, la rupere, rezistenŞŁ determinatŁ de lungimea 
macromoleculelor ĸi de orientarea lor paralelŁ. Ċn porŞiunile cu orientare paralelŁ, 
macromoleculele sunt unite ´ntre ele prin legŁturi de hidrogen ´ntre grupele HO, legŁturi 
care, deĸi sunt slabe, acŞiunea lor ´nsum©ndu-se prin numŁrul mare, contribuie la 
rezistenŞa mecanicŁ generalŁ a fibrei prin ´mpiedicarea alunecŁrii macromoleculelor 
unele ´n raport cu altele. 

Deĸi insolubilŁ ´n apŁ, insolubilitate datoratŁ tocmai multiplelor legŁturi de 
hidrogen pe care apa este incapabilŁ sŁ le rupŁ ĸi sŁ solvateze macromoleculele, prin 
´mbibare cu apŁ are loc o creĸtere a diametrului fibrelor, lungimea rŁm©n©nd 
neschimbatŁ, prin ajungerea (pŁtrunderea) apei la partea exterioarŁ a cristalitelor ´n 
regiunile amorfe, mai puŞin compacte. DatoritŁ acestui proces, lemnul ´n prezenŞa 
umiditŁŞii ridicate din atmosferŁ se ñumflŁò, cresc©nd ´n volum. La scŁderea umiditŁŞii ĸi 
creĸterea temperaturii are loc o eliminare a apei (de aici caracterul higroscopic al 
celulozei) ĸi o contracŞie a acestuia. 

ContracŞiile repetate, datorate fluctuaŞiilor de temperaturŁ ĸi umiditate, 
accelereazŁ, alŁturi de fenomenul reacŞiilor fotochimice declanĸate ´n prezenŞa luminii 
solare, procesul de degradare ĸi ´mbŁtr©nire a lemnului. Tot datoritŁ contracŞiilor, 
straturile de grund ĸi vopsea ce acoperŁ cele douŁ piese, care au coeficienŞi de contracŞie 
diferiŞi fiind materiale diferite ca structurŁ ĸi compoziŞie faŞŁ de lemn, au suferit exfolieri 
ĸi prezintŁ crŁpŁturi. 

AlŁturi de degradŁrile fizico-chimice cauzate de fluctuaŞiile factorilor de mediu ĸi 
de pŁstrarea pieselor ´n condiŞii necorespunzŁtoare, lemnul a suferit ĸi un masiv atac de 
cari, atac activ ´n momentul achiziŞionŁrii pieselor, evidenŞiat prin orificiile pline cu 
larve ĸi prezenŞa rumeguĸului provocatŁ de ñactivitateaò acestora, ´n momentul intrŁrii 
acestora ´n carantinŁ (laborator). DatoritŁ atacului masiv de cari, baza pieselor prezintŁ 
porŞiuni fŁr©micioase (aspect buretos) precum ĸi porŞiuni lipsŁ din materialul lemnos. 

O primŁ etapŁ ´n cadrul operaŞiilor ce au fost ´ntreprinse pentru a reda pieselor un 
aspect c©t mai apropiat de cel iniŞial a constat ´n desprŁfuirea ĸi ´nlŁturarea murdŁriei 
grosiere de pe suprafaŞa acestora, urmatŁ de ´ndepŁrtarea prafului ´mbibat ´n straturile de 

                              
2 NeniŞescu, C.D., �&�K�L�P�L�H���R�U�J�D�Q�L�F��, vol. al II-lea, ediŞia a VII-a, Bucureĸti, 1974, p. 291.  
3 �,�E�L�G�H�P, p. 291-292. 
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suprafaŞŁ ĸi dezinfecŞia cu formalinŁ 2 % (% vol.), prin utilizarea unor tampoane de tifon 
´mbibate ´n aceastŁ soluŞie. 

S-a procedat apoi la anihilarea atacului de cari, prin injectarea ´n zonele cu atac 
activ, de insecticid (Lindan 2 % ´n white-spirt), urmatŁ de pensularea ´ntregii suprafeŞe a 
pieselor cu soluŞie insecticidŁ. Mortalitatea insectelor, constatatŁ la interval de trei zile 
dupŁ tratament, a fost de 100 %. 

DupŁ evaporarea solventului s-a trecut la umplerea orificiilor cauzate de insecte, 
cu cearŁ, ĸi la consolidarea de suprafaŞŁ a porŞiunilor de lemn de la baza pieselor ce 
prezentau lipsuri de material ĸi materialul lemnos devenise sfŁr©micios, cu soluŞie de 
paraloid ´n acetonŁ. 

Ċn final s-a trecut la toaletarea pieselor cu un strat de ulei de parafinŁ care, pe 
l©ngŁ ´nviorarea culorilor de vopsea, conferŁ o sporire a aderenŞei straturilor de grund ĸi 
vopsea la suport, fiind un material reversibil ce nu are implicaŞii negative asupra 
materialelor constitutive ale pieselor.  

Toate aceste operaŞii s-au efectuat cu scopul prevenirii deteriorŁrilor posibile 
pentru o perioadŁ c©t mai ´ndelungatŁ, urm©nd ca adevŁrata valoare a pieselor conservate 
sŁ fie redatŁ printr-o posibilŁ restaurare ´n viitor, c©nd se va putea face o completare a 
porŞiunilor lipsŁ, precum ĸi o consolidare ´n profunzime a pieselor, red©ndu-le adevŁrata 
valoare artisticŁ. 

 
 

VIORICA PĄRV 
 
 

TWO CREED PIECES FROM WOOD. DEGRADATIONS AND CAUSES OF THESE ONES.  
TRATMENTS TO BE PRESERVEDS 

 
(SUMMARY) 

 
The present work intends to be a possibility of knowledge of the causes and the results of different 

appearences of degradation of two creed pieces from the second half of the XIX th  century, respectively two 
candlesticks from painted wood. 

It was also emphasized the therapy applied in order to stop the degradations and the re-establishment, 
as much as possible, of the artistic values of these ones. 

 
 
 

EXPLANATION OF PHOTOS 
 

1, 2 -  Details after cleaning. 
3, 4 -  Details after conservation. 
5.    -  Ensemble, after conservation. 
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�)�R�W�R���� ï Detaliu dupŁ curŁŞire 

 

 
�)�R�W�R������ - Detaliu dupŁ curŁŞire 

 
�)�R�W�R�������± Detaliu dupŁ conservare 
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�)�R�W�R�������± Detaliu dupŁ conservare 

 

 
�)�R�W�R���� ï Ansamblu dupŁ conservare 


