
 
 

PROBLEMATICA RESTAUR � RII UNUI MANUSCRIS 
REDACTAT ÎNTRE SECOLELE XIII-XVII 

 
 
Titlu: necunoscut 
Autor: necunoscut 
Anul redact� rii: între 1275-1682. Manuscrisul con�ine 23 transumpturi � i 2 
conscrip�ii originale din anul 1523. 
Limba: latin�  � i maghiar�  
 

În momentul aducerii manuscrisului în laborator în vederea restaur� rii 1 s-a 
putut constata fragilizarea avansat�  a suportului de text, cu deta�� ri � i pierderi de 
material purt� tor de informa�ie scris� , depozite � i pete de spori, depozite � i pete 
de cear� , depozite de murd� rie aderent� , pete “foxing” � i urme l� sate de insectele 
xilofage. 

Condi�iile improprii de p� strare � i manipulare, factorii microclimatici (cei 
care declan� az�  atacurile biologice � i chimice) sunt principala cauz�  a degrad� rii 
suferite de manuscris2. 

În urma examin� rii, s-a putut constata starea relativ bun�  de p� strare a 
elementelor de leg� tur� , mai pu�in l� n�i� orul de la piciorul c� r�ii. Sfoara din care 
era confec�ionat acesta era foarte deteriorat� , motiv pentru care s-a luat hot� rârea 
de restaurare a manuscrisului pe volum desf� cut. 
 

Descrierea morfologic�  a corpului c� r �ii 
Hârtia suport text este realizat�  manual, din fibre de in � i cânep� ; prezint�  

linii de ap�  � i filigrane verticale; nu prezint�  finisaje speciale la suprafa�a filei; 
este omogen� ; nu prezint�  particule nedefibrate în mas� ; este produs�  de mai 
multe mori, dovad�  fiind cele 13 tipuri de filigrane descoperite, dintre care s-au 
putut descifra doar 6. 

Grosimea filelor difer� . 
Foile sunt încleiate cu gelatin�  în tehnic�  mixt� , reac�ia la I2/KI (solu�ie de 

iod în iodur�  de potasiu) fiind negativ� ; difuzia apei este anizotrop� . 
Straturile de suprafa��  sunt alc� tuite din: cerneal�  neagr�  ferogalic� , utili-

zat�  la scrierea manuscrisului, creion chimic folosit la însemn� ri manuscrise � i 
creion de culoare maron. 

Solubilitatea cernelei la picurare, tamponare, frecare este negativ� , obser-
vându-se la creion un rezultat pozitiv la frecare. 
                                                 
1 � tirban 2002, Cap. I. 
2 Villanti 1995, p. 5-8. 
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Fig. 1-2. – Manuscrisul înainte de restaurare. 

 

Descrierea filigranelor descifrate 
1. Scut t� iat de o suli��  în dou�  cartiere3: în fiecare cartier apare reprezen-

tat�  câte o stea în � ase col�uri. Scutul este surmontat de o coroan� , în cre� tet sunt 
reprezentate ini�ialele BCVP. 

Originea acestui tip de filigran este incert� , nu s-au g� sit analogii. El mai 
apare � i la hârtia folosit�  pentru tip� rirea Molitvelnicului de la B� lgrad din 1689. 

Filigranul este prezent pe filele 26-31, care au o grosime cuprins�  între 
0,11-0,16 cm, precum � i pe filele 32-41, cu grosimea cuprins�  între 0,12-0,19 cm. 

2. Acvil�  bicefal�  cu aripile întinse4: pe cap poart�  o coroana imperial�  iar 
în gheare �ine un sceptru � i spad� . 

Exist�  mai multe variante ale acestui tip de filigran, diferite ca m� rime, 
toate apar�inând unei mori austriece de hârtie care a activat în secolul XVII. 

Filigranul este prezent pe filele 42-43, care au o grosime cuprins�  între 
0,14-0,25 cm, precum � i pe filele 44-51, cu grosimea cuprins�  între 0,14-0,18 cm. 

3. Cal înscris într-un scut5: decorul exterior este de natur�  vegetal�  � i cade 
din cre� tet pe flancuri. 

Originea este incert� . 
Filigranul este prezent pe filele 52-71, având o grosime cuprins�  între 

0,12-0,18 cm, pe filele 72-91, cu grosimea cuprins�  între 0,13-0,17 cm, � i pe 
filele 32-41, cu grosimea cuprins�  între 0,12-0, 19 cm. 

4. Scut surmontat de o coroan� 6: în interior apare un leu sau leopard cu o 
coroan�  pe cap. Decorul exterior este de natur�  vegetal�  � i cade din cre� tet pe 
flancuri. 

Originea este incert� . 

                                                 
3 � tirban 1999. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Filigranul este prezent pe filele 16-25, având o grosime cuprins�  între 
0,13-0,19 cm. 

5. Copac7, cu r� d� cinile r� sfirate � i pe crengi cu o coroan�  imperial� . 
Originea este incert� ; nu este exclus ca hârtia s�  apar�in�  unei mori 

bra� ovene, posibil�  contramarc�  o vulpe sau un alt animal. 
Filigranul este prezent pe filele 108-113 � i 118-123, având o grosime 

cuprins�  între 0,13-0,19 cm. 
6. Acest filigran nu s-a putut descifra în întregime, dar seam� n�  foarte 

mult cu o marc�  apar�inând unei mori fran�uze� ti de hârtie, care a activat în 
secolul XVII � i pare a reprezenta dou�  personaje a�ezate fa��  în fa�� , desp� r�ite 
de un arbore, iar jos o deviz�  greu de descifrat. 

Filigranul este prezent pe filele 6-15, având o grosime cuprins�  între 0,14-
0,19 cm. 

 

Dimensiuni corp carte: L = 31,8 cm 
                                         l = 21,3 cm 

 
Fig. 3. - Manuscrisul înainte de restaurare. Fig. 4. - Aspect din timpul restaut� rii. 

 
Corpul c� r �ii : nr. file 146 
                        nr. caiete 14 
Elemente dinstinctive: 8 sigilii 
 

Descrierea morfologic�  a leg� turii 
Învelitorile sunt executate din piele de culoare maron ro� cat vopsit cu 

negru. Nu prezint�  urme de ornamente metalice � i nici de închiz� tori. 
Scoar�ele: confec�ionate din carton. 
Dimensiuni: L = 33 cm 
                      l = 21,3 cm 
                     g = 0,4 cm 

                                                 
7 Ibidem. 
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Atât învelitorile cât � i scoar�ele se vor putea refolosi, datorit�  st� rii bune 
de conservare. 

Cotorul este drept, cu o grosime de 3,5 cm, prezint�  depozite de clei de oase. 
Cus� tura: filele au fost reunite în caiete � i cusute pe patru nervuri profilate, 

din sfoar�  de cânep� . 
Cartea a fost cusut�  drept la cap, caietele nu au avut acelea� i dimensiuni, 

iar acest lucru a favorizat degradarea leg� turii în partea de jos, la picior, necesi-
tând descoaserea volumului. 

Distan�ele între nervuri: 
Cap-lan�i� or = 1,5 cm 
L� n�i� or - nervura 1 = 5 cm 
Nervura 1 - nervura 2 = 6 cm 
Nervura 2 - nervura 3 = 6,5 cm 
Nervura 3 - nervura 4 = 6,5 cm 
Nervura 4 - l� n�i� or picior = 4,6 cm 
L� n�i� or picior - picior = 1,7 cm 
Capitalband: nu prezint�  
Forza�urile sunt simple, confec�ionate din hârtie japonez�  (notate cu A � i 

Z), lipite direct pe scoar�� . 
Forza�ul notat cu A prezint�  însemn� ri manuscris cu cerneal�  ferogalic�  de 

culoare neagr� , cu creion chimic � i creion de culoare maron. 
Dimensiuni ale forza�urilor: A: L = 31,2 cm 
                                                    l = 20,9 cm 
                                              Z: L = 31,9 cm 
                                                    l = 21 cm 
Degrad� rile suferite 
Degrad� ri fizico-mecanice8: rupturi, fisuri, franjur� ri în zona de r� sfoire, 

ca urmare a p� str� rii � i manipul� rii necorespunz� toare, îndoiri, plieri ale filelor, 
pierderi de material suport de text, ca urmare a degrad� rii elementelor de leg� tur� , 
a p� str� rii � i manipul� rii improprii, file t� iate. 

Degrad� ri fizico-chimice9: pete de murd� rie prezente în diferite zone ale 
filelor, în special în zona de r� sfoire; halouri datorate migr� rii apei împreun�  cu 
impurit�� ile prezente în mediul de p� strare a volumului; pete de cear� ; pete 
foxing; pete de cerneal�  de m� rimi � i forme diferite; sl� birea rezisten�ei � i îmbru-
nirea hârtiei-suport, datorate luminii � i acidit�� ii u� or crescute, în special pe 
traiectoria scrisului cu cerneal�  ferogalic� 10; fragilizarea hârtiei-suport, ca urmare a 
pierderii unei anumite cantit�� i din agentul de încleiere, în condi�iile îmb� trânirii 
naturale, cumulat�  cu activitatea biologic� . 
                                                 
8 Clapp 1987; � tirban 2001; � tirban 2002, p. 39-40. 
9 Calvini 1995; � tirban 2002, p. 41-43. 
10 � tirban 2002, Cap.VIII. 
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Degrad� ri biologice11: pete datorate atacului ciupercilor; pete datorate 
atacului insectelor xilofage (Anobidae). 

 

Tratamente efectuate manuscrisului în vederea preg� tirii lui pentru 
restaurare 

1. Dezinfec�ia preventiv�  a volumului s-a realizat cu timol12 4% dizolvat 
în alcool etilic absolut, în etuv� , timp de 72 de ore, la o temperatur�  de 40° C. 

2. Numerotarea filelor s-a efectuat în partea de sus (dreapta) a volumului, 
cu un creion de culoare neagr�  cu mina foarte moale. 

3. Întocmirea dosarului de restaurare, opera�ie prin care s-a avut în vedere 
notarea tuturor elementelor caracteristice volumului. 

 

Tratamente efectuate în cadrul procesului de restaurare 
1. Despr� fuirea mecanic� , opera�ie care s-a realizat cu o pensul�  moale, 

sub o ni��  cu ventila�ie mic� , cu respectarea normelor de protec�ie a muncii. 
2. Îndreptarea prin mijloace mecanice a filelor s-a realizat folosind o 

pensul�  moale � i f � l�uitorul din os. 
3. Cur�� area mecanic�  uscat� : s-a folosit praful de gum�  � i radiera. 
4. Descoaserea volumului � i realizarea caietelor: în urma acestei inter-

ven�ii s-a constatat existen�a a 146 file (respectiv 292 pagini), 14 caiete. 
5. Determinarea agentului de încleiere s-a f� cut cu I2/KI13, reac�ia de 

culoare a fost negativ� , hârtia fiind încleiat�  cu gelatin� . 
6. Îndep� rtarea depozitelor de cear�  s-a realizat cu ajutorul bisturiului14. 
7. Sp� larea filelor s-a f� cut cu ap�  distilat� , la 25° C, pe netex, datorit�  

gradului de deteriorare a hârtiei-suport. 
8. Uscarea liber� , f� cut�  pe hârtii de filtru, s-a realizat în timp de 24 de 

ore, pe rastel. 
9. Presarea intermediar�  s-a f� cut între foi de filtru, în presa u� oar� , între 

platane � i greut�� i mici. 
10. Reîncleierea cu carboximetil celuloz�  (C.M.C.). 
11. Uscarea liber�  pe foi de netex s-a realizat în timp de 24 de ore, pe rastel. 
12. Presarea intermediar� : opera�ia s-a f� cut între hârtii de filtru � i platane, 

la uscat, în pres�  u� oar� , sub greut�� i. 
13. M� surarea grosimii hârtiei, în scopul stabilirii tipului de hârtie japonez�  

cu care se va face completarea lacunelor. 
14. Consolid� ri ale suportului papetar cu v� l japonez: opera�ia s-a realizat 

pe un suport solid, pe netex. 
15. Presarea filelor consolidate cu v� l japonez, la umed, între netexuri. 

                                                 
11 Gallo 1995; � tirban 2002, p. 40-41. 
12 Neni�escu 1966; Cantimir 2007. 
13 Vezi procedeul la Cantimir 2007. 
14 Stirban 2002. 
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16. Degajarea surplusului de v� l japonez. 
17. Completarea lacunelor cu hârtie japonez� , prin metoda “la dublu”, 

folosind ca adeziv C.M.C. 
18. Presarea intermediar� , dup�  consolidare � i completare. 
19. Degajarea surplusului de hârtie japonez�  pe o parte � i pe cealalt� . 
20. Presarea intermediar� . 
21. Refacerea dimensional�  a filelor, prin t� ierea surplusului de hârtie japonez� . 
22. Presarea final� , la umed. 
23. Recompunerea caietelor, în vederea înaint� rii volumului pentru restau-

rarea leg� turii. 
24. Presarea final� . 

 
C� T� LINA CARLA CÎMPEAN 

 
 

ISSUES ON RESTORING A MANUSCRIPT 
DRAW UP BETWEEN THE XIII TH-XVII TH CENTURIES 

 
ABSTRACT 

 
Restoration of the manuscript was necessary because of suffered degradations owed to the 

inadequade conditions in which it was preserved. 
Restoration was made by completing several phases: disinfection, rubber cleaning, 

washing, consolidation with Japanese veil, completion with Japanese paper, pressing. 
After the finalization of restoring the manuscript binding, this will be preserved in a pasteboard 
box with a neutral ph and given back to the owner with the necessary recommandations to have a 
better conservation. 
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