
 
 

RESTAURAREA UNEI COLEC � II DE PLAN � E ILUSTRATE CU 
MOD�  FEMININ �  DE LA PARIS � I BERLIN,1880-1913 

 
 

Muzeul Na�ional al Unirii din Alba Iulia de�ine o inedit�  colec�ie de plan�e 
color, ilustrând moda feminin�  întâlnit�  la Paris � i Berlin între anii 1880-1913. 
Modelele prezentate, specifice perioadei cunoscute sub numele Belle Époque, 
sunt caracterizate de un stil modern, în care materialele folosite sunt pastelate, 
fine, adesea dantelate. Se remarc�  fustele clopot, în mare vog�  atunci, care au deter-
minat apari�ia unui nou standard al corpului feminin, ce urmeaz�  liniile literei S, 
ob�inut cu ajutorul unui corset special, în m� sur�  s�  modeleze o talie cu circum-
ferin�a de 55 cm1. Al� turi de aceste aspecte întâlnim � i o coafur�  sofisticat� , volumi-
noas� , a�ezat�  în valuri, la care se adug�  diferite accesorii capilare extrem de opu-
lente, precum p� l� riile imense, decorate cu pene lungi, exotice, flori artificiale2. 

Colec�ia cuprinde 285 de plan� e care, din punctul de vedere al manierei de 
realizare3, sunt cromolitografii4 executate în tehnica offset5. 

Aflat�  într-o stare precar� , colec�ia a trebuit restaurat� , pentru a putea face 
obiectul unei expozi�ii, dar � i pentru depozitarea ei ulterioar�  în conformitate cu 
normele de conservare6. Restaurarea presupune redarea semnifica�iei originare, 
pierdut�  par�ial sau estompat�  în timp, � i consolidarea structurii-suport7. În acest 
sens trebuie amintit c�  restaurarea bunurilor culturale care au ca material-suport 
hârtia este un ansamblu de m� suri destinate s�  le reîntinereasc� , excluzând îns�  
orice adaos care ar putea modifica structura, forma, stilul sau maniera epocii în 
care au fost create8. Tocmai de aceea la aceste plan� e restaurarea a avut ca scop 
redarea st� rii de s� n� tate � i eviden�ierea valorii lor estetice. 

Deterior� rile care au afectat starea de s� n� tate a colec�iei au fost cauzate în 
principal de condi�iile de depozitare � i manipulare incorecte. De asemenea, factorii 
microclimatici9 au favorizat atacurile fizico-chimice10, iar factorul uman11 a 
                                                 
1 http://www.ele.ro/Anii 1900. Un nou secol, o nou�  viziune 
2 http://www.fashiondiva.mariusstuparu.com/Istoria modei 
3 Plan�ele ilustrate au fost analizate, din punctul de vedere al tehnicii de producere, de dr. Radu 
Ciobanu. 
4 Procedeu litografic de imprimat în mai multe culori. 
5 Procedeu de reproducere � i multiplicare a tip� riturilor cu ajutorul formelor de tipar plane. din 
metal. la care hârtia nu ajunge în contact cu chipul metalic, ci cu un cilindru de cauciuc care preia 
imaginea. 
6 Norme de conservare 1993. 
7 � tirban 2002, p. 3 
8 Ibidem. 
9 Villanti, 1995, p. 5. 
10 Calvini 1995, p. 19. 
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determinat degradarea ireversibil� , fie datorit�  activit�� ii curente, fie accidentelor 
provocate de neglijen�� . 

 
Fig. 1. - Colec�ia de plan�e, înainte de restaurare. 

Datorit�  manipul� rii-mi � c� rii bunurilor culturale în timpul activit�� ilor 
muzeale specifice, cum ar fi etalarea, depozitarea, ambalarea, transportul, foto-
grafierea, studierea, inventarierea etc., s-a produs o degradare constant�  � i lent� , 
numit�  în mod curent uzur�  func�ional� 12. Reducând îns�  ciclurile de mi� care � i 
manipulare a bunurilor, s-ar putea reduce uzura func�ional�  � i rata deterior� rilor. 
Ros� turile, patina de murd� rie aderent� , micile rupturi � i pierderi de material 
sunt efectele acestor activit�� i. Totu� i, cel mai însemnat efect, de� i mai pu�in 
vizibil, este sc� derea rezisten�ei materialelor. 

În cazul de fa�� , lipsa condi�iilor optime de p� strare, depozitare � i manipulare 
a determinat atât deterior� ri fizico-chimice (halouri cauzate de migrarea apei 
împreun�  cu impurit�� ile prezente, pete de murd� rie, depozite de murd� rie, linii 
� i desene efectuate cu creion chimic), dar � i deterior� ri fizico-mecanice (pierderi 
de material suport, plieri, franjur� ri, fisuri, rupturi ale hârtiei). 

Înainte de restaurarea propriu-zis� , dezinfec�ia preventiv�  a fost o opera�ie 
necesar� , care s-a efectuat în momentul intr� rii obiectului de patrimoniu în 
laborator � i a avut ca scop inhibarea atacului microbiologic activ. În cazul 
nostru, dezinfec�ia s-a efectuat la introducerea plan� elor în laborator, cu timol 4 
% dizolvat în alcool etilic absolut, în etuv� , timp de 72 de ore, la o temperatur�  
de 40° C. Ulterior, s-au realizat teste pentru a se afla mai multe informa�ii despre 
structura hartiei � i pentru a fi stabilite tratamentele compatibile cu acest caz. 
                                                                                                                         
11 Moldoveanu 1999, p. 7. 
12 Ibidem, p. 217. 
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Rezultatele au eviden�iat o hârtie modern� , f� r�  linii de ap�  � i filigrane, cu 
straturi de suprafa��  formate din cerneal�  de tipar neagr�  � i colorat�  � i cu o 
solubilitate pozitiv�  la picurare, tamponare � i frecare. 

 
Fig. 2. - Colec�ia de plan�e, înainte de restaurare. 

Pentru a se atesta corectitudinea interven�iilor, s-a întocmit dosarul de 
restaurare, în care s-au notat toate elementele caracteristice hârtiei, precum � i 
propunerile de restaurare. 

Fluxul tehnologic a continuat prin cur�� irea mecanic� 13. În acest sens, a 
fost folosit�  for�a mecanic� , pentru a rupe leg� turile între murd� rie � i obiect, dar 
au trebuit luate m� suri de siguran��  pentru ca ruperea lor s�  nu afecteze suportul. 
Despr� fuirea s-a realizat u� or, cu o pensul�  moale, prin mi� c� ri spre exterior, 
într-o ni��  de ventila�ie, cu masc�  � i m� nu� i de proctec�ie. Cur�� irea cu radiera a 
îndep� rtat depozitele de murd� rie f� r�  a fi nevoie de folosirea solven�ilor. 
Îndreptarea prin mijloace mecanice a filelor este de preferat atunci când suportul 
permite acest lucru, deoarece nu implic�  folosirea unor substan�e chimice. Pentru 
aceast�  metod�  s-a utilizat f� l�uitorul din os. 

Literatura de specialitate vorbe� te despre sp� larea hartiei14 cu ap�  distilat�  
ca fiind una dintre cele mai eficiente metode de cur�� ire. Acest lucru nu l-am 
putut aplica la plan� ele cu ilustra�ii, deoarece, dup�  cum am amintit anterior, în 
urma testelor de laborator, culorile s-au dovedit a fi solubile în ap� . 

Preg� tirea foilor pentru restaurare a constat în cur�� irea p� r�ilor deteriorate, 
unde nu a fost prezent textul � i desenul, urmând apoi sub�ierea � i defibrarea 
                                                 
13 � tirban 2002, p. 66. 
14 Hey 1995, p. 117. 
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marginilor por�iunilor cu text � i desen, f� r�  a afecta tip� ritura, în vederea 
complet� rii lacunelor cu hârtie japonez� . 

 
Fig. 3. - Colec�ia de plan�e, înainte de restaurare. 

Consolid� ri ale suportului papetar cu v� l japonez15 s-au executat doar 
acolo unde a fost necesar, pe zonele fragilizate ca urmare a degrad� rii fibrelor de 
celuloz� , precum � i pe zonele cu numeroase fisuri � i desprinderi de material suport. 
Opera�ia s-a executat pe un suport solid, pe netex, pentru a se evita ruperea 
v� lului, apari�ia pliurilor la ambele materiale � i formarea de pelicule rigide � i 
lucioase pe suprafa�a hartiei. Ca adeziv s-a folosit carboximetilceluloza16 în 
concentra�ie de 1,5 %, deoarece o concentra�ie mai mare ar fi rigidizat hârtia, iar 
una mai mic�  nu ar fi permis o bun�  lipire a v� lului japonez la suport. 

Presarea filelor consolidate cu v� l japonez, de� i nu s-a realizat la umed, a 
avut importan��  pentru c� , astfel, fibrele celor dou�  materiale au aderat puternic 
unele la celelalte, contribuind la refacerea rezisten�ei mecanice. Presarea uscat�  
s-a efectuat prin intercalarea unor hârtii de filtru între foile a�ezate între platane 
netede, prin aplicarea unor greut�� i. Dup�  presare, s-a degajat surplusul de v� l 
japonez, acolo unde a fost nevoie. Opera�ia s-a executat cu bisturiul, pe masa 
luminoas� . A urmat înc�  o presare intermediar� , între foi de filtru. 

Una dintre cele mai complexe interven�ii asupra colec�iei a fost completarea 
lacunelor cu hârtie japonez� , prin metoda “la dublu”17. Defibrarea prealabil�  a 
marginilor a fost necesar�  pentru ob�inerea unei mai bune aderen�e între mate-
                                                 
15 � tirban 2002, p. 74. 
16 Carboximetilceluloza este un derivat al celulozei, reversibil, utilizat ca agent de încleiere, ca 
agent de lipire, la consolid� ri cu v� l japonez � i la complet� ri cu hârtie japonez� . 
17 � tirban 2002, p. 74. 
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rialul suport � i hârtia japonez� . S-a folosit hârtie japonez�  corespunz� toare atât 
cromatic cât � i ca grosime, iar ca adeziv, carboximetilceluloza în concentra�ie de 
2,5 %. S-a avut în vedere ca hârtia japonez�  la dublu, împreun�  cu agentul de 
lipire, s�  aib�  aceea� i grosime cu grosimea suportului de text, pentru a nu se 
produce tensiuni între cele dou�  materiale, care s�  determine mai târziu apari�ia 
unor pliuri. 

 
Fig. 4. - Plan��  în timpul restaur� rii. 

 
Fig. 5. - Plan�e, în timpul restaur� rii. 

Presarea intermediar�  s-a f� cut între netexuri, înainte de uscarea adezivului 
folosit la completarea lacunelor, în pres�  u� oar� . Opera�ia a avut ca scop reali-
zarea unei bune aderen�e � i ob�inerea planeit�� ii materialelor. 
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Fig. 6-7. - Plan�e, dup�  restaurare. 

 

Degajarea surplusului de hârtie japonez�  s-a f� cut cu bisturiul pe o parte � i 
pe cealalt� , astfel încât grosimea locului de “sudur� ” dintre cele dou�  suporturi 
s�  nu dep�� easc�  grosimea suportului de text18. S-a realizat o defibrare a hârtiei 
de completare, astfel încât fibrele hârtiei-suport de text s�  se împâsleasc�  cu 
fibrele hârtiei de completare. Pe por�iunea de lipire s-a aplicat un strat sub�ire de 
                                                 
18 � tirban 2002, p. 75. 
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C.M.C. � i s-a uniformizat suprafa�a cu ajutorul f� l�uitorului din os. În acest fel  
s-a putut realiza o bun�  lipire, f� r�  s�  apar�  tensiuni între cele dou�  materiale. 
Dup�  presarea intermediar� , în pres�  u� oar� , a urmat refacerea dimensional�  a 
plan�elor, prin t� ierea surplusului de hârtie japonez� . 

 
Fig. 8-9. - Plan�e, dup�  restaurare. 
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Pentru a se realiza o presare corect� , pentru stabilizarea � i rearanjarea 
foilor, perioada de timp în care colec�ia a stat la pres�  final�  a fost de 15 zile. 
Dup�  finalizarea procesului de restaurare, colec�ia a fost înapoiat�  depozitului 
muzeului. 
 

SIMILIA ZGÂRCIU 
 
 

RESTORATION OF A COLLECTION WITH WOMEN FASHION DESI GNS 
FROM PARIS AND BERLIN, 1880-1913 

 
ABTRACT 

 
The restoration of this fashion plate collection with women fashion designs from Paris and 

Berlin illustrated in colours had as purpose the improvement of the health and evidencing the 
aesthetic value. The fashion plates have been evaluated from the point of view of conservation 
state and underwent proper restoration treatments, according to the suffered deteriorations: 
disinfection, dry mechanical cleaning, consolidation with Japanese veil of the deteriorated parts, 
completion with Japanese paper of the voids, getting rid of the veil and Japanese paper excess, 
pressing. 
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