
 
 

ANAMNEZA UNUI EXEMPLAR AL CEASLOVULUI 
TIP� RIT LA RÂMNIC ÎN 1753, AFLAT ÎN POSESIA 

MUZEULUI NA � IONAL AL UNIRII DIN ALBA IULIA 
 
 

Tip� riturile române� ti din secolul al XVIII-lea au reprezentat un subiect 
destul de dezb� tut în istoriografie, dat�  fiind importan�a lor în intensificarea 
leg� turilor economice, politice � i culturale între �� rile Române1. De asemenea, 
numero� i istorici au abordat în scrierile lor activitatea tipografiei de la Râmnic, 
recunoscut�  prin con�inutul de idei care a contribuit la aprofundarea conceptului 
de unitate dintre cele trei state2, într-un context istoric nefavorabil3. 

Istoria tipografiei râmnicene începe în anul 1705 � i este legat�  de numele 
episcopului Antim Ivireanul. Ulterior, bogata activitate a tipografiei, aflat�  sub 
patronajul episcopilor c� rturari Damaschin, Inochentie, Climent, Grigore � i 
Filaret, a contribuit la p� strarea identit�� ii confesionale a românilor ortodoc� i din 
Transilvania4. 

Un Ceaslov din a treia edi�ie5, tip� rit la Râmnic în timpul domniei lui 
Constantin Racovi��  (1753) de preotul Konstantin Atanasievici, cu ajutorul 
financiar al episcopului Grigorie � i la insisten�ele ieromonahului Lauren�iu de la 
m� n� stirea Hurez6, ajuns în posesia Muzeului Na�ional al Unirii din Alba Iulia, a 
avut un trase ce nu poate fi stabilit cu exactitate. Singura certitudine este dat�  de 
faptul c�  tip� riturile Râmnicului, fiind foarte bine realizate sub aspect grafic, cu 
numeroase ilustra�ii, bogate în con�inut7 � i scrise în limba român� , erau foarte 
solicitate. P� trunderea lor în Transilvania s-a realizat prin comer� � i dona�ii sub 
influen�a politicii culturale promovate de elitele laice � i clericale extracarpatice8. 

Comercializarea tip� riturilor râmnicene a fost obstruc�ionat�  de autorit�� ile 
austriece, care au încercat în numeroase rânduri s�  impiedice r� spândirea lor. 

Cu ajutorul însemn� rilor manuscrise, cu con�inut didactic � i religios9, de 
pe filele liminare ale exemplarului de�inut de Muzeul albaiulian, s-a stabilit 

                                                
1 Mârza, Tatai-Balt�  1980, p. 759. 
2Tomescu 1968, p. 92. 
3 Vlad 1979, p. 319. 
4 Vlad 1979, p. 320. 
5 Marinoiu 1981, p. 50. 
6 Mih� il �  1983, p.279. 
7 Teodorescu, p. 643-644. 
8 Mârza, Tatai-Balt�  1980, p.760. 
9 “Ca s�  po�i fi instructoru la copii, apoi te înva��  însu�i întâiu Lucaciule, apoi te pune ca s�  fii 
instructoru”; “Priceasn�  evlavioas�  f� cut�  de mitropolitu nostru Andreiu � aguna”. 
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faptul c�  în anul 1871 Ceaslovul se g� sea în comuna Cib (Alba)10. De asemenea, 
�inând cont de perioada în care au fost realizate însemn� rile manuscrise, de 
caracteristicile hârtiei utilizate, care sunt diferite de cele ale volumului, aceste 
file au fost ata� ate ulterior tip� ririi � i leg� rii c� r�ii. Faptul c�  pe una dintre filele 
liminare se g� sesc mai multe semn� turi autografe ale unor membri ai familiei 
Olea din Cib dovede� te c�  tip� ritura amintit�  a stat timp de un secol în acest sat. 
De fapt, exemplarul provine dintr-o colec�ie personal� , a preotului Sabin Olea, 
cunoscut nu doar pentru activitatea pastoral� , ci � i pentru cea de colec�ionar � i 
muzeograf. Impresionanta sa colec�ie con�inea atât piese arheologice, dar � i 
numismatice, militare, religioase, etnografice sau documentare11. În perioada 
regimului comunist preotul a fost nevoit s� -� i vând�  colec�ia. În aceste 
împrejur� ri, în anul 1967, Muzeul albaiulian a achizi�ionat, cu suma de 18 mii 
lei, cea mai mare parte a obiectelor12. Printre acestea � i Ceaslovul, evaluat atunci 
la 250 de lei13. 

Pân�  în 2006 cartea a fost p� strat�  în depozitul bibliotecii documentare a 
Muzeului, într-un spa�iu adecvat, dotat cu înc� lzire central� , aerisire natural� , 
sistem de iluminat infraro�u, sistem de alarm�  � i antiefrac�ie. De asemenea, 
tip� ritura a fost �inut�  a�ezat�  în pozi�ie orizontal� , pe un raft metalic � i protejat�  
de o pânz�  prin învelire, în condi�ii bune de microclimat (temperatura între 15-
20° C, umiditatea relativ�  între 45-65 %)14. 

În anul 2006, ca urmare a evalu� rii st� rii de conservare, s-a hot� rât restaurarea 
volumului. Activitatea de restaurare realizat�  la Centrul Na�ional de Conservare 
� i Restaurare a C� r�ii Vechi din cadrul Muzeului Na�ional al Unirii din Alba 
Iulia a cunoscut mai multe etape. 

Într-o prim�  faz� , s-a recurs la dezinfec�ia lui cu solu�ie de timol 4 % 
dizolvat în alcool etilic absolut, în etuv� , la o temperatur�  de 40° C, dup�  care   
s-a început întocmirea dosarului de restaurare pentru a se atesta corectitudinea 
tratamentelor efectuate. Dosarul de restaurare const�  în notarea atât a elementelor 
caracteristice volumului, cât � i a interven�iilor aplicate � i trebuie s�  urmeze 
fluxul tehnologic, consemn� rile fiind f� cute înaintea unor opera�ii sau în paralel 
cu acestea, respectând ordinea fireasc� . 

În urma analizei morfologice a c� r�ii, s-a constatat c�  aceasta are învelitori 
din piele de culoare maron, scoar�e din lemn cu închiz� tori metalice prev� zute cu 
dou�  curelu�e de piele, iar pentru cus� tur�  s-a folosit a��  de bumbac. Hârtia-
suport de text este produs�  manual, scrierea este executat�  cu cerneal�  tipografic�  
neagr�  � i ro� ie, având ca elemente decorative viniete, ilustra�ii religioase, 

                                                
10 Fi� a de eviden��  a obiectului nr. 228. 
11 Dumitran 2002, p. 41. 
12 Dumitran 2002, p. 43. 
13 Registrul de eviden��  al bibliotecii muzeului. 
14 Fi� a de conservare a obiectului. 
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frontispicii realizate cu motive florale � i antropomorfe � i ini �iale de început de 
rând ornamentate cu motive vegetale. 

Un element distinctiv al hârtiei manuale este filigranul15, orientat de-a 
lungul liniilor de ap�  – filigran orizontal în cazul de fa��  –, prezent pe majoritatea 
filelor, în zona central�  a cotorului, excep�ie f� când doar câteva file pe care  
filigranul este vizibil în partea dreapt�  a tran�ei inferioare. 

Deoarece morile române� ti de hârtie au activat din ce în ce mai pu�in spre 
sfâr� itul secolului al XVII-lea16, hârtia utilizat�  de tipografia Râmnicului pentru 
tip� rirea Ceaslovului ar putea fi de provenien��  str� in� . Privind în transparen�a 
filelor, s-au observat mai multe tipuri de filigrane, ceea ce înseamn�  c�  hârtia 
provine de la mori diferite. Încercând identificarea lor, pentru unul dintre 
filigrane (exemplu f. 115), s-a descoperit un desen asem� n� tor cu un filigran 
descris de Georg Eineder în The Ancient Paper – Mills of the former Austro- 
Hungarian Empire and their Watermarks, la num� rul 693, care apare pe hârtia 
produs�  de o moar�  din regiunea Lombardiei în anul 1717. 

 

 

 
 

Fig. 2. - Filigranul nr. 693, dup�  Eineder, 1717. 
 
 

Fig. 1. - Filigranul filei 115 a Ceaslovului, 1753. 
 

Dac�  se ia în considerare atât asem� narea desenelor, cât � i apropierea 
perioadei de tip� rire a Ceaslovului de cea a producerii hârtiei, se poate afirma c�  
o parte din hârtia folosit�  la tip� rire provine de la moara din Lombardia. Celelalte 
tipuri de filigran observate, la fel ca � i filigranul hârtiei utilizate pentru însemn� rile 
manuscrise, reprezint�  unul dintre obiectivele cercet� rilor noastre viitoare. 

În fluxul tehnologic, numerotarea filelor � i formarea caietelor este o etap�  
folositoare pentru reconstituirea pagina�iei � i a componen�ei caietelor în vederea 
leg� rii. În acest caz, numerotarea s-a efectuat în col�ul superior drept cu un 
creion negru cu mina foarte moale. În urma examin� rii leg� turii, s-a hot� rât ca 
interven�ia propriu-zis�  de restaurare s�  se realizeze pe volum descusut, deoarece 
elementele de leg� tur�  nu s-au prezentat într-o stare bun� . 
                                                
15 � tirban 1999, p. 30. 
16 � tirban 1999, p. 35. 
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Identificarea deterior� rilor suferite a fost necesar�  pentru a determina 
tipurile de tratamente � i interven�ii la care a fost supus�  cartea. La acest volum, 
degrad� rile au avut atât cauze interne, generate de natura materialului, cât � i 
cauze externe, determinate de mediul ambiental, în condi�iile dep�� irii limitelor 
optime (umiditate relativ� , temperatur� , lumin� ), de poluare, de activitatea 
microbiologic� , dar � i de utilizarea neglijent� 17. Astfel, am identificat deterior� ri 
biologice, produse ca urmare atât a atacului fungic – pete brune prezente pe 
suprafa�a hârtiei –, cât � i a atacului bacterian – hârtie pufoas�  la unele col�uri 
superioare – � i, mai ales, deterior� ri produse de atacul insectelor xilofage – g� uri 
de zbor circulare, alungite, ramificate, prezente mai ales la primele � i ultimele 
file � i în zona cotorului. 

 

 
 

Fig. 3. - Degradarea filelor cu însemn� ri manuscrise. 
 

Degrad� rile fizico-chimice suferite de volum datorate p� str� rii în condi�ii 
improprii s-au prezentat sub diferite forme: depozite � i pete de cear� , îmbrunirea 
hârtiei-suport datorit�  ac�iunii luminii, fragilizarea hârtiei prin pierderea unei 
anumite cantit�� i din agentul de încleiere, în condi�iile îmb� trânirii naturale, pete 
foxing, aciditate u�or crescut�  în zonele unde s-au f� cut complet� ri empirice. 
Lipsa condi�iilor optime de p� strare, expunere � i manipulare s-a soldat cu urm� -
toarele forme de degradare: desprinderea par�ial�  � i complet�  a unor file din 
cus� tur� , pierderi de material-suport purt� tor de informa�ie scris� , franjur� ri ale 
filelor, îndoiri, rupturi � i deterior� ri ale col�urilor, pete � i depozite de murd� rie, 
precum � i complet� ri empirice ale unor file � i consolid� ri în zona cotorului. 

Pentru a se u�ura efectuarea opera�iilor ulterioare, dup�  identificarea dete-
rior� rilor s-a efectuat o cur�� ire mecanic� , ce a constat nu numai în despr� fuirea 
filelor cu o pensul�  moale, ci � i în cur�� irea depozitelor de murd� rie cu guma de 
� ters, respectându-se normele de protec�ia muncii. Testele � i analizele de laborator 
efectuate au eviden�iat o structur�  omogen�  a hârtiei, f� r�  particule nedefibrate 

                                                
17 Norme de conservare 1993. 
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în mas� , o încleiere f� cut�  cu gelatin� , iar solubilitatea cernelurilor s-a constatat 
a fi rezistent�  � i stabil�  la tamponare, frecare � i picurare. Determinarea pH-ului 
înainte de sp� lare s-a realizat cu pH-metrul digital, cu electrod de contact, acesta 
dovedindu-se a fi alcalin. 

Pentru îndep� rtarea depozitelor de cear�  s-a utilizat bisturiul, crestându-se 
depozitul în X, f� r�  afectarea suportului, prin p� trunderea bisturiului la interfa�a 
dintre depozitul de cear�  � i suportul de text. 

 

 
 

Fig. 4. - Starea de conservare înainte de restaurare. 
 

Sp� larea filelor în ap�  distilat� , pe netex, având în vedere gradul de dete-
riorare a hârtiei, a realizat o corectare u�oar�  a pH-ului prin înl� turarea unei p� r�i 
a acizilor, a îndep� rtat murd� ria depus�  în spa�iile dintre fibrele de celuloz�  � i a 
ref� cut leg� turile chimice la nivelul macromoleculelor. Uscarea liber�  s-a f� cut 
pe hârtii de filtru, timp de 24 de ore, la valori de umiditate relativ�  � i temperatur�  
adecvate, proces care a permis o bun�  evacuare a apei, f� r�  modific� ri majore de 
structur�  � i form� . Dup�  uscare s-a efectuat o presare intermediar�  pentru 
rea�ezarea fibrelor deranjate în timpul sp� l� rii. Determinarea pH-ului înainte de 
sp� lare � i dup�  sp� lare în toate zonele analizate a demonstrat o corectare a 
valorii acestuia, îns�  gradul de încleiere s-a modificat, deoarece o parte din 
agentul de încleiere prezent în hârtie s-a pierdut prin sp� lare, motiv pentru care a 
fost necesar�  o reîncleiere a filelor cu carboximetilceluloz� , opera�ie executat�  
egal în toate direc�iile prin mi� c� ri u�oare, verticale � i orizontale, pe traiectul 
liniilor de ap� , folosindu-se aceea� i cantitate de clei pe toat�  suprafa�a hârtiei. 

Pentru preg� tirea foilor de restaurare s-au cur�� at p� r�ile biodeteriorate 
unde nu a fost prezent textul, s-au sub�iat � i defibrat marginile por�iunilor cu text 
f� r�  a afecta scrisul � i s-a m� surat grosimea hârtiei cu micrometrul digital în 
scopul stabilirii tipului de hârtie japonez�  cu care s-a realizat ulterior completarea 
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lacunelor. Consolidarea suportului papetar cu v� l japonez s-a efectuat doar acolo 
unde a fost necesar, pe zonele fragilizate, pe numeroasele fisuri � i desprinderi de 
material. La completarea lacunelor s-a utilizat hârtie japonez�  având aceea� i 
culoare � i grosime ca hârtia-suport, folosindu-se ca adeziv CMC, iar degajarea 
surplusului s-a realizat cu bisturiul, pe ambele p� r�i, astfel c�  grosimea “sudurii” 
dintre cele dou�  nu a dep�� it grosimea suportului de text. Pentru presarea final�  
s-au umezit foi de netex care au fost a� ezate în presa de leg� torie în vederea 
uniformiz� rii, dup�  care filele au fost puse între netexurile u�or umede � i 
introduse în pres� . Pentru a se realiza o presare corect� , f� r�  riscurile apari�iei 
pliurilor, � i pentru stabilizarea dimensiunii � i rearanjarea fibrelor, durata tipului 
de presare va fi cât mai îndelungat� , peste 60 de zile. 

 

 
 

Fig. 5. - Imagine dup�  restaurare. 
 

Interven�ia de restaurare s-a oprit în acest punct, urmând, dup�  presare, 
recompunerea caietelor în vederea înaint� rii volumului pentru restaurarea leg� turii, 
dup�  care volumul va fi înapoiat bibliotecii Muzeului. 
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THE ANAMNESIS OF A COPY OF BOOK OF HOURS (CEASLOV) 
PRINTED IN RÂMNIC IN 1753, WHICH IS IN THE POSSESSI ON OF THE 

NATIONAL MUSEUM OF UNION FROM ALBA IULIA 
 

ABSTRACT 
 

This present study presents the anamnesis of a copy of Book of Hours (Ceaslov) printed in 
Râmnic in 1753. The copy was in Cib, commune in the XIXth century. It entered the patrimony of 
the National Museum of Union from Alba Iulia in 1967, through acquisition. Evaluating the 
conservation state it was decided to restore the volume, activity carried on in the C.N.C.R.C.V. 
and which had several stages: desinfection, dusting, laboratory analyses, dry cleaning, washing, 
consolidation with Japanese veil, completion with Japanese paper, pressing. After the restoration 
of the binding, the book will be kept in the book stacks  of the documentary library of the museum 
from Alba Iulia. 
 
 

Abrevieri bibliografice 
 
Dumitran 2002 - Ana Dumitran, Colec�ia muzeal�  Sabin Olea –  Cib, Alba Iulia, 2002. 
Marinoiu 1981 - Costea Marinoiu, Istoria c� r�ii vâlcene. Secolele XVII-XVIII, Craiova 1981. 
Mârza, Tatai-Balt�  1980 - Iacob Mârza, Cornel Tatai-Balt� , “R� spândirea tip� riturilor române� ti 

vechi în Transilvania în lumina unui material arhivistic”, în ActaMN, XVII, 1980. 
Mih� il �  1983 - Gheorghe Mih� il � , “Colaborarea tipografiilor Arad-Râmnic (1761) � i un episod din 

istoria �� rilor Române”, în Valori bibliofile din patrimoniul cultural-na�ional, II, 
Bucure� ti, 1983. 

Norme de conservare 1993 - Norme de conservare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul 
cultural, Bucure� ti, 1993. 

� ofran 1979 - Vlad � ofran, “Prezen�a c� r�ii râmnicene din secolul al XVIII-lea în Transilvania � i 
Banat”, în Mitropolia Ardealului, nr. 5-6, aprilie-iunie 1979. 

� tirban 1999 - Sofia � tirban, Din istoria hârtiei � i filigranului: tipografia româneasc�  a 
B� lgradului, Alba-Iulia, 1999. 

Teodorescu 1960 - Barbu Teodorescu, “Episcopul Damaschin”, în Mitropolia Olteniei, 1960. 
Tomescu 1968 - Mircea Tomescu, Istoria c� r�ii române� ti de la începuturi pân�  la 1918, 

Bucure� ti, 1968. 
 


